XTERM

Edilizia Ecosostenibile

Il blocco XTERM rientra nella schiera dei materiali da costruzione per |'edilizia soste-
nibile, ovvero di quei materiali che non contengono sostanze dannose per la salute
dell’'vomo e il cui impatto sull’ambiente e sulla gestione delle risorse, nel corso del
ciclo di vita, & minimo. XTERM, per sua natura, & presente nell’ Allegato 3 “Elen-
co base dei materiali per I'edilizia sostenibile” del documento di istruzioni tecniche
denominato “Linee guida per la valutazione della qualitd energetica ambientale de-
gli edifici in Toscana” approvato dalla Regione Toscana con delibera n® 322 del
28.02.2005.
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Voce di Capitolato

Esecuzione di muratura termoiso-
lante di tamponamento eseguita
con blocco tipo UNIBLOC XTERM
a incastro, posato con giunti oriz-
zontali softili utilizzando apposito
collante e finita con cm 1,5 per lato
di intonaco civile. Il blocco deve es-
sere prodotto con sistema di qualita
certificato e dotato di marcatura CE

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

Il blocco XTERM attestazione 2+ secondo la norma
UNI EN 771-3; dovrd essere realiz- Dimensioni di fabbricazione (I, w, h) cm 25-33-19,9
Ledificio & un volume che contiene energia costosa che fuoriesce attraverso le superfici che lo delimitano. In un zato in calcestruzzo vibrocompres- massa elelme.nfo no;;male Eg/ . 1(1)030
.. . .. oo . , . . e L. . . . assa volumica netta m
tradizionale edificio destinato a civile abitazione il 25 + 30% dell’energia fornita dall’impianto di riscaldamento f— f- f- M '" so alleggerito di massa volumica Fomur\; o %g -
si disperde attraverso le pareti, con il conseguente aumento delle spese di gestione e del disavanzo in termini feﬂaﬂﬁﬂ e 5]%/60... 1000kg/m3, fornito con doppio Resistenza a compr. norm. Mpa 3,0 —_—
di bilancio energetico. Con il blocco XTERM si realizzano murature dotate di ottime caratteristiche di isolamen- inserto di isolante di alt lite Permeabilita al vapore (1)* 7.6 ICMQ
: L - o . . . inserto di isolante di alta qualitd e p
to termico che comportano la riduzione al minimo delle perdite di calore. Infatti, le murature realizzate con il dotato di fori di tacili e
blocchi XTERM posati con giunti di malta orizzontali softtili ed infonacate con 1,5 cm di intonaco tradizionale per otato di O.” I presa per aci |.ar-. *valore certificato in laboratorio per il calcestruzzo ISOLITE® A~
lato presentano una bassa trasmittanza termica, pari a U=0,39 W/m?K. Questo valore di trasmittanza termica ne la posa in opera. Le dimensioni <
garantisce il rispetto delle limitazioni prescritte dal D.lgs. 311/06. nominali dovranno essere di cm 25 CARATTERISTICHE DELLA PARETE seEeanens
Inoltre le murature realizzate con il blocco XTERM hanno una massa superficiale superiore a 230 Kg/m?, quindi (lun.), cm 33 (sp.) e cm 19,9 (alt.); " P —— R
goron’ris.cono. una buono.inerzio termica indispensabile per la riduzione del fabbisogno di energia necessaria la resistenza a compressione dovra MZ:Z :J:r:;:::]le Kg/gz 540
per la chmqhzzomo.ne eshvo.. . . . . essere = 3,0 Mpa. Consumo di malta Kg/m? 5
Infine, grazie alla ridotta resistenza al passaggio del vapore acqueo u, le pareti realizzate con il blocco XTERM I coofficiente di diffusione al vaoo Numero blocchi al m? n. 20 plNet 5
consentono una rapida traspirazione del vapore che si produce all’interno delle abitazioni, impedendo la for- coettic P Trasmittanza termica U* W/mK 0,39
mazione di condense superficiali e interstiziali, causa di degrado del confort abitativo. re 4 del calcestruzzo dovra essere Resistenza termica™ m?K/W 2,39
Fonoattenuazione (STC) dB 52,1

PRESTAZIONI ISOLAMENTO TERMICO

XTERM & un prodotto che ha ottime caratteristiche di isolamento termico, le quali sono state determinate con
prove sperimentali in laboratorio e con I'ausilio di potenti software di calcolo che utilizzano il metodo degli
elementi finiti.

Il calcolo & stato svolto in conformitd a quanto riportato sulle piu recenti normative (UNI EN1745, UNI EN

10456 e UNI EN 6946), adottando come valori di conduttivita del materiale quelli misurati in laboratorio su ficiale della muratura dovra essere ;::ggt:lgg con 23 “m'g':" wjmi 83;
. e e e s . C s con 6% umidita m B
provini di c.olce§1ruzzc.) ISOLIITE®: Perjener f:onfoﬁ(.iglle .reqh cond|2|.on| di esetcm.o |.\{0|or| dell.e conduﬂlw’rg sono superiore @ 230 kg/m?2. Le % maka con 4% omidts W/mK 079
stati .mogg|oro’r| mgdmnfe | op.pllcozlone .d| coefficienti di conversione per | um|d|’fo‘ | vglon della trasmittanza materie prime utilizzate per il con- A malta con 6% umidita W/mK 0,85
termica e della resistenza termica, risultati del calcolo, sono certificati da ICMQ ai sensi del D.M. 02/04/98. fogi del cal _e
ezionamento ael calcestruzzo non CARATTERISTICHE DELLA PARETE INTONACATA §§§
- — - -2 dovranno essere materiali riciclati. 222
IE : I 3= BREVETTATO Spessore intonaco int./est. cm 1,5 S5
= H = Spessore fotale parete cm 36 g5§
= D OE= A intonaco con 4% umiditd W/mK 0,79 %g%
= i A intonaco con 6% umidita W/mK 0,85 Sas
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del D.M. 02/04/1998
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inferiore a 7,6 e la trasmittanza ter-
mica U < 0,39 (W/m2 K) secondo
quanto previsto nel D.lgs. 192/05 e
successive integrazioni e certificata

ai sensi del D.M. 02/04/98 da ente
terzo accreditato. La massa super-

*IL BLOCCO A NORMA PER | TAMPONAMENTI ESTERNI (D.Lgs 311/06 e D.M. 02/04/98)

Certificazione energetica N.PO36 rilasciata da ICMQ S.PA.

VALORI TERMICI DI CALCOLO

VALORI TERMICI DEI MATERIALI

RESISTENZA AD UMIDO DELLA PARETE R=2,39 m2K/W

Soggetto a variazione senza preavviso
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Quadro Normativo
Rendimento energetico nell’edilizia

La Comunita Europea ha emanato nel 2002 la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo sul
Rendimento Energetico nell’edilizia. Questa direttiva ha introdotto importanti novitd mirando in particolar modo
alla riduzione delle sostanze inquinanti e alla tutela dell’ambiente.

Il legislatore italiano ha recepito integralmente la direttiva europea con I’'emanazione del D.Lgs.192/2005. Tale
decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalitd per migliorare le caratteristiche energetiche degli edifici e
introduce, all’art.é, I'obbligo della cerificazione energetica degli edifici, cioé di un documento di valutazione del
fabbisogno energetico degli edifici.

[ D.Lgs.192/05 integra e non abroga, se non in minima parte, il pre-esistente apparato normativo costituito dalla
Legge N.10/91, il quale aveva introdotto, gid a suo tempo, aspetti innovativi riguardanti la progettazione termica
del complesso edificio-impianto.

[I'1 febbraio 2007 & stato pubblicato il D.Lgs. 311/06 che apporta disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs.
192/05 ed attua alcuni indirizzi di maggiore severita sul tema energetico.

Nell’allegato C del D.Lgs. 311/06 & riportata la seguente tabella, che fissa i limiti della trasmittanza termica, in
funzione della zona climatica sede dell’ubicazione dell” edificio e delle rispettive scadenze temporali. Nell’allega-
to | comma 7 il decreto fissa nel valore di 0,80 W/m?K, il limite della trasmittanza termica per i divisori verticali
delimitanti il volume riscaldato verso unitd immobiliari confinanti.

La trasmittanza termica deve essere determinata attraverso procedimenti analitici in conformita “alle migliori
regole tecniche”, ossia alle norme emesse da organismi nazionali o comunitari.

Il decreto prende in considerazione anche il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva prevedendo che

la “massa superficiale” delle pareti
TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE OPACHE VERTICALI {fabella 2.1 all. Q) goache (massa della parefe al netto

ZONA CLIMATICA | dall'1/01/2006 | dall'1/01/2008 | dal'1/01/2010 degli infonaci) sia superiore a 230
UW/meK) UW/meK) UW/meK) kg/m? in modo da aumentare Iiner-
zia termica della parete per contene-
A 088 vz bl re le oscillazioni delle temperature tra
B 0,64 0,54 0,48 ambienti interni ed esterni.
C 0,57 0,46 0,4
D 0,5 0,4 0,36
E 0,46 0,37 0,34
F 0,44 0,35 0,33
Ricerca

Uattuale quadro normativo ha spinto UNIBLOC alla creazione del blocco termoisolante XTERM per la realizza-
zione di edifici a bassi consumi energetici e ad elevato livello di comfort abitativo.UNIBLOC si ¢ dedicata ad
un’accurata progettazione termica per migliorare le caratteristiche di isolamento e far fronte cosi ai restrittivi
limiti imposti dalla legge. La ricerca si & sviluppata intorno ai due parametri fondamentali di un blocco, ovvero
la miscela di calcestruzzo con cui & realizzato e la forma del blocco. Dopo vari tentativi di studio si & arrivati,
sia alla formulazione del calcestruzzo ISOLITE®, giusto equilibrio tra leggerezza e resistenza del materiale, che
all’ottimizzazione della geometria dell’elemento richiesta per I'isolamento termico. Per aumentare maggiormente
il potere termoisolante dell’elemento sono state apportate alcune innovazioni rispetto ai tradizionali blocchi:

- realizzazione di giunti maschio/femmina laterali in modo da evitare I'utilizzo della malta nei giunti verticali al
fine di ridurre i ponti termici

- faccia superiore del blocco rettificata in modo da poter realizzare una muratura a giunti softili, solo di Tmm, al
fine da ridurre i ponti termici

- inserimento di elementi ad elevate prestazioni termoisolanti nelle due camere pit grandi del blocco per ridurre
al minimo la conduciblitd termica globale dell’elemento.

Certificazione Energetica di Prodotto

La certificazione energetica degli edifici & stata introdotta in ltalia dalla Legge N.10/91 alla quale hanno fat-
to seguito solo alcuni dei decreti attuativi previsti, tra i quali il D.M. 02/04/98 in attuazione dell’art.32 della
sopraccitata legge. Tale decreto, sempre in vigore, stabilisce le modalita di certificazione delle caratteristiche
e delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti. Inoltre stabilisce che ai fini della
commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti
devono essere certificate. Per “certificazione”, tale decreto definisce I'atto mediante il quale un organismo
(Organismo di certificazione di prodotto accreditato) riconosciuto come indipendente rispetto all’oggetto in
questione, dichiara che un prodotto ha determinate caratteristiche energetiche. Le caratteristiche energetiche
devono essere determinate in accordo a legislazione tecnica nazionale o a norme tecniche europee emesse da
Organismi di normazione. | blocchi da costruzione in calcestruzzo alleggerito rientrano nell’allegato A del D.M.
02/04/98, quindi sono soggetti a certificazione nei casi in cui si faccia riferimento alle prestazioni energetiche
nella denominazione di vendita, nell’etichetta o nella pubblicita.

Le norme valide riconosciute per il calcolo delle caratteristiche energetiche dei blocchi sono: la UNI EN 1745
che prevede, oltre ad un metodo semplificato, anche I'utilizzo del codice di calcolo agli elementi finiti; la UNI
EN ISO 6946 che introduce un metodo di calcolo semplificato ma che fornisce risultati affetti da errori; la UNI
10357e la UNI 10355. Tali metodi di calcolo prevedono che i valori delle caratteristiche energetiche (resistenza
termica, trasmittanza termica) siano riferiti ai materiali nelle reali condizioni di esercizio, ovvero con conducibilits
termiche maggiorate per tener conto del tenore di umiditd intrinseco al materiale in questione.

| valori di trasmittanza termica dei blocchi Unibloc sono tutti certificati ai sensi del D.M. 02/04/1998, da ICMQ
(Organismo di certificazione di prodotto accreditato), che ne ha validato i procedimenti di calcolo, le ipotesi
ed i risultati stessi. In tal modo i professionisti che si troveranno ad affrontare la certificazione energetica di un
edificio, come previsto dal D.Igs.192/05 e dal successivo D.lgs.311/06, possono disporre di valori di trasmit-
tanza termica per le pareti gid certificati e “pronti all’uso”, in modo da evitare le tortuosita e le difficolta che si
presentano quando si adottano valori privi di certificazione e per lo piu riferiti a materiali in condizioni asciutte
e distanti da quelle reali.
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Posa in opera

Con il blocco XTERM & possibile realizzare murature a giunti softili in quanto le facce del blocco risultano retti-
ficate e quindi perfettamente parallele e calibrate.

Dopo la disposizione del primo corso, da eseguirsi in maniera tradizionale la posa dei successivi procederd
agevolmente grazie alla reftifica delle superfici e agli incastri laterali (fig. 2 e 3)

La posa si esegue con collante speciale che viene applicato sul blocco tramite immersione . E' necessario di-
sporre di una vaschetta di dimensioni idonee, nella quale verra versato il collante precedentemente miscelato.
La faccia del blocco dovra essere immersa nella vaschetta, in modo che si formi per aderenza uno strato sottile
e uniforme di colla senza utilizzare nessuno strumento (fig. 1). Grazie ai fori di presa di notevoli dimensioni il
blocco risulta oltremodo maneggevole. Con tale tecnica, estremamente pratica e veloce, si abbatteranno note-
volmente i tempi di posa ed il consumo della malta. Eventuali tagli possono essere effettuati con dischi flessibili
utilizzando i pezzi speciali forniti (fig. 4).

Lintonaco dovra essere del tipo civile con uno spessore minimo di cm 1,5 per lato.

fig. 1 fig. 2 . fig. 3 fig. 4




